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Das Achtkantschwert von Alfstedt.
Ein Altfund

von
Kerstin P. Hofimann

Einleitung

Am einst bewaldeten Osthang des Kniepenberges, ,,im Teel“ fand Friedrich Hink am
22. Januar 1959 beim Roden von Baumstiimpfen ein Achtkantschwert (4bb. 1; 14 Nr. 8).
Es soll Nordwest-Siidost orientiert, in 70 cm Tiefe unter einem Kiefernstumpf in feinem
Sand gelegen haben. Das Schwert steckte in einer Holzscheide, von der nur noch Reste
erhalten sind. Die vom damaligen Kulturdenkmalpfleger des Altkreises Bremervorde,
August Bachmann, am 22. und 23. Januar 1959 durchgefiihrte Nachuntersuchung forderte
das Fragment einer Bronzenadel zutage. Nadelkopf und -spitze konnten nicht sicherge-
stellt werden. Da es keinen Hinweis auf eine Grabstétte gab, vermutete Bachmann ein
Depot. Neben der Priifung dieser Interpretation gilt es im Folgenden den Fund nidher
vorzustellen, auf Technologie und Herstellung des Schwertes einzugehen, es verglei-
chend einzuordnen, Zeitstellung, Verbreitung sowie Herkunft, Produktion und Distri-
bution der Achtkantschwerter zu diskutieren und ihre mogliche Funktion zu erortern.

Zur Geschichte des Schwertes und seiner Bearbeitung

Vollgriffschwerter der Bronzezeit gehéren nach wie vor zu den Besonderheiten. An
Achtkantschwertern sind uns aus Niedersachsen nur 15 Exemplare bekannt (Liste 2).
Sicherlich ist nur ein geringer Teil der ehemals im Umlauf befindlichen Schwerter tiber-
liefert. So erfuhr das Schwert von Alfstedt, das mit dem heute verschollenen Nadelschaft
nach seiner Bergung ins Bachmann-Museum Bremervorde gelangte, eine ausfiihrliche
Bearbeitung. Es wurde kurz nach seiner Auffindung von einem Restaurator des Lan-
desmuseums Hannover in Privatauftrag prépariert. Im Jahre 1991 iibergab man es zur
Konservierung der archédologischen Restaurierungswerkstatt des Instituts fiir Denkmal-
pflege (heute Niedersédchsisches Landesamt fiir Denkmalpflege) in Hannover. Im Rahmen
eines Praxissemesters bearbeitete Nadja UHLIG, eine Studentin der Fachhochschule fiir
Technik und Wirtschaft Berlin des Studiengangs Restaurierung von archdologischen
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Abb. 1. Archiologisches Umfeld des Fundplatzes Alfstedt 33, Ldkr. Rotenburg/Wiimme.
(X =Fundstelle des Schwertes und Nadelschafts. QO = Grabhiigel. (N: Grabhiigel mit Nachbestat-
tung. Il = Brandgrab. O = Hort. lUJ = Urnenfriedhof. U= Urnengrab. ::: = Fundstreuung. griin
Mesolithikum; blau = idltere Bronzezeit; rot = jiingere Bronzezeit; gelb = vorromische Eisenzeit;
grau = Zeitstellung unbekannt. Kartengrundlage: DGK 2420/15 *°04 Rechts 24 Hoch Alfstedt.
Vervielfiltigungserlaubnis erteilt durch Vermessungs- und Katasterbehorde Rotenburg/Stade
AZ: A-23/2003. Vgl. Liste I).

Kulturgut, unter Aufsicht von Heiner Fendel das Schwert und schrieb 1995 dariiber eine
Semesterarbeit. Im November 2001 fithrte Michael Meier', Niedersdchsisches Landes-
amt fiir Denkmalpflege — Restaurierung, an dem Schwert eine Rontgenuntersuchung und
Metallanalysen durch. Eine ausfiihrliche Publikation des Fundes stand bisher noch aus.
Allerdings wurde das Schwert bereits in Fundlisten, jedoch filschlicherweise unter dem
Fundort Bremervoérde publiziert?.

! Fiir die schnelle Bearbeitung und Mitteilung der Ergebnisse sowie die Bereitschaft mir auch kurzfristig telefonische Aus-
kunft zu geben, mochte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.

2 HoLstE 1953, 49 Liste 6 D Nr. 51; HacumanN 1956, 53 Anm. 87; BErgManN 1970 b, 100 Liste 73 Nr. 10; voN QUILLFELDT
1995, 66.
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Beschreibung der Funde

Schwert®

Das hier zu behandelnde Schwert ist ein Meisterstiick der bronzezeitlichen GieB3-
kunst, das man sehr sorgfiltig iiberarbeitet und mit reichem Punzmuster verziert hat.
Die Ornamente sind teilweise so fein, dass sie bei einer fotografischen und zeich-
nerischen Wiedergabe nicht mehr hervortreten. Das Schwert ist insgesamt recht gut
erhalten (4bb. 2-3). Die Klinge, deren Spitze fehlt, war allerdings bei der Bergung
in zwei Teile zerbrochen und die Rontgenaufnahmen zeigen, dass ein erheblicher
Anteil des Schwertes nur noch in Form von Korrosionsprodukten vorliegt, dies betrifft

Abb. 2. Das Achtkantschwert von Alfstedt. Mal3stab 1:2.

Zeichnung: Marianne Liermann.

3 Fiir die verschiedenen Bezeichnungen der einzelnen Schwertpartien siehe Abb. 7.
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Abb. 3. Umriss des
Schwertes von
Alfstedt.
Malfstab 1:3.
Zeichnung: Marianne
Liermann.
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insbesondere den Schneidenbereich. Von der alten Schneidenkante
ist nichts mehr erhalten. Es ist mit einem Fehlbetrag von zum Teil
mehreren Millimetern zu rechnen. Die Klingenrinder zeigen eine
ganze Reihe, vereinzelt auch tiefer eindringender Abbruchstellen.
Neben den iiblichen Abnutzungsspuren weist der Griff des Schwer-
tes moderne Schleifspuren auf, die vermutlich bei einem friiheren
Freilegungsversuch zur genaueren Bestimmung des Schwerttyps
entstanden sind. Die gesamte Oberfliche des Schwertes war mit
einer hell- bis dunkelgriinen, z. T. fleckigen Patina bedeckt. Vor
allem am Griff lagen die Korrosionsschichten bis zu 4 mm iiber
der originalen Oberfldche. Die kurz nach der Deponierung auf der
Oberfliche gebildete einwertige, rote Kupferoxidschicht, Cuprit,
setzte sich im duleren Bereich aufgrund von Sauerstoffeinwirkung
in eine stabilere, zweiwertige, schwarze Kupferoxidschicht, Tenorit,
um. Die in gut durchliifteten Boden vorkommenden Kohlendioxide
fithrten stellenweise zur Auflagerung basischer Kupfercarbonate,
Malachit und Azurit. Die homogene Schichtung wurde spiter durch
in den Boden gelangte Chloride zerstort (vgl. StamBoLov u. a. 1990,
35 ft.; Kaurmann 1998, 100 ff.). Es bildeten sich an mehreren Stel-
len Schichtpocken und eine inhomogene Mischpatina aus. Auch
Lochfral und zahlreiche Risse wurden wéhrend der Freilegung
festgestellt. Am Heftabschluss sowie entlang der Klinge sind Reste
einer weitgehend vergangenen Holzscheide ankorrodiert. An einer
der Heftschultern befinden sich Faserreste. Sie sind jedoch nur dia-
genetisch erhalten.

Das Schwert hat noch eine Gesamtldnge von 52 cm. Der Knauf
besteht aus einer an zwei benachbarten Stellen beschidigten,
ehemals spitzovalen Knaufplatte von 5,6 cm % 4,4 cm und einem
spitzovalen Knaufknopf von 1,9 cm x 1,25 cm. Letzterer ist mit
1,1 cm Hohe deutlich ausgebildet. Er ist in der Vorderansicht pa-
rallelseitig, in der Seitenansicht leicht konisch. Der Ubergang von
Knaufplatte zur Griffstange ist gerundet. Die Lange der Griffstange
betrdgt 5,5 cm. Der achtkantige Querschnitt der Griffstange hat mit
2,25 c¢cm bis 2,6 cm Durchmesser eine rundliche Grundform. In der
Vorder- und Seitenansicht ist die Griffstange leicht ausgebaucht,
dabei oben und unten anndhernd gleich breit. Die acht Kanten sind
auf der ganzen Linge der Griffstange ausgeprdgt. Es handelt sich
um ein nicht ganz regelméafiges Achteck, dessen Seiten in der Mitte
zwischen 0,8 ¢cm und 1,15 cm Breite, zum Knauf hin zwischen
0,6 cm und 0,95 cm Breite und zum Heft hin zwischen 0,7 cm
und 1,0 cm Breite schwanken. Das Heft hat noch eine Breite
von 5,8 cm, ehemals betrug sie vermutlich 6,0 cm. Die schri-
gen Heftschultern verlaufen geradlinig. Der Heftausschnitt ist
dreiviertelovalformig. Die Klinge zieht unterhalb des Heftes ein.



Die sichtbare Liange der Klinge betrdgt noch 42,7 cm. Die Klinge kann, obwohl ihre
Spitze abgebrochen ist, als schilfblattformig angesprochen werden. Unterhalb des Heft-
ansatzes ist sie 4,1 cm breit. Zur Spitze hin verjiingt sie sich nur schwach, nach 37 cm
misst sie noch 3,2 cm in der Breite. Die Klinge hat eine 1,4 cm breite sich auf 1,1 cm
verjiingende, gewdlbte Mittelrippe. Sie ist schon beim Eintritt in das Heft sehr flach
und lduft ohne deutlichen Absatz aus. Das Gewicht des Schwertes betrdgt heute — nach
der Restaurierung — 674 g. Der Schwerpunkt liegt kurz unterhalb des Heftabschlusses.

Die Verzierung des Schwertes besteht fast ausschlieSlich aus Bogen-Reihen, die um
Linienzier erginzt sind (4bb. 4). Die Knaufplattenoberseite ist mit zwei konzentrischen,
gegenldufigen Reihen hintereinandergestellter kleiner Bogen verziert, die durch eine Linie
getrennt sind. Sie dndern ihre Laufrichtung

jeweils an der gedachten Lingsachse der gl
Knaufplatte. Zum Knaufknopf und zum 2
Knaufplattenabschluss hin sind die Bogen-
Reihen mit einer konzentrischen Punktreihe
und abschliessend einer konzentrischen
Linie umgeben. Der Knaufknopf ist im
Aufgehenden mit zehn senkrechten Reihen
hingender Boégen verziert. Jede Reihe
bestand ehemals aus vier bis fiinf Punzen,
heute sind einige jedoch aufgrund des
Erhaltungszustandes nicht mehr erkenn-
bar. Die Knaufknopfoberseite ist stark
abgenutzt. Es deutet sich nur noch sehr
schwach eine Verzierung aus zwei konzen-
trischen Kreisen an, die um einen zentralen,
kaum sichtbaren Bronzepflock angeordnet
sind. Die Griffstangenverzierung besteht
aus senkrechten Reihen kleiner Bogen.
Das Muster ist im mittleren Bereich der
Griffstange und zum Knauf hin je durch
ein Linienbiindel aus vier horizontalen
Linien unterbrochen; zum Heft hin wird Abb. 4. Schematische Darstellung der

es durch ein Vierer-Linienbiindel begrenzt. Verzierungselemente.

Der verzierte Ubergang zum Knauf und

die Knaufunterseitenverzierung ist noch einmal durch eine Linie getrennt. Auf der Knauf-
unterseite verlaufen 26 radiale Reihen aus je sechs bis neun kleinen stehenden Bdégen.
Zwischen der einzelnen Linie und dem obersten Linienbiindel, am Ubergang zum Knauf
befanden sich ehemals vermutlich 16 Reihen a fiinf stehender Bégen. Heute sind nur noch
zehn nebeneinanderstehende Punzreihen erhalten. Aufgrund der unterschiedlichen Breite
der Achteckseiten und den geringfiigig variierenden Abstinden zwischen den Reihen dif-
feriert die Anzahl der Punzreihen von eins bis drei pro Seite. Zwischen dem oberen und
mittleren Linienbiindel war der Griff mit 17 Reihen mit bis zu 15 stehenden Bogen verziert.
Auch hier wirkt sich die leichte Asymmetrie aus. Wéahrend sieben der acht Seiten je zwei
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Punzreihen aufweisen, ist die breiteste mit drei Reihen verziert. Zwischen dem mittleren
und dem unteren Linienbiindel befinden sich insgesamt 19 Reihen mit bis zu 13 héngen-
den Bogen. Sie verteilen sich auf fiinf Seiten mit je zwei Reihen und drei Seiten mit je
drei Reihen. Einschriankend ist jedoch festzuhalten, dass auf der Griffstange nur wenige
Punzreihen vollstandig erhalten sind; doch selbst diese variieren um ein bis drei Schlége.
Auf dem Heft sind je vier ornamentale Scheinnieten in Form von Kreisgruppen angebracht,
die aus je drei konzentrischen Linien bestehen. Die beiden echten Nieten, die sich je einen
Zentimeter oberhalb des Heftabschlusses befinden, sind dagegen nicht durch eine Verzie-
rung betont. Die Heftschultern sind beidseitig mit je zwei Reihen héingender Bogen verziert.
Die Anzahl der Punzen lésst sich hier nicht mehr genau bestimmen.

Die Beurteilung der Gebrauchsspuren ist durch den Erhaltungszu-
stand stark beeintrachtigt. Aufgrund der starken Korrosion kénnen
etwaige Kampf- und Nachschérfspuren leider nicht mehr festge-
stellt werden (vgl. KrisTiaNSEN 1984). Am Griff des Schwertes sind
jedoch trotz der modernen Schleifspuren noch einige alte Abnut-
zungsspuren erkennbar. So weisen die Ridnder vom Knaufknopf
und der -platte sowie die Knaufknopfoberseite, der Ubergang von
Griffstange zur Knaufplatte und zum Heft als auch das Heft oberhalb
des Heftausschnittes Verschleiss auf.

An Herstellungsspuren ist makroskopisch nur noch der am Knauf-
knopf mit einem Bronzepflock verschlossene sogenannte Ent-
liftungskanal sichtbar. Die Gussnihte, die bei vielen Schwertern
noch unter der Knaufplatte in Verlangerung der seitlichen Kanten
der Griffstange erhalten sind (voN QuiLLreLDT 1995, 75), wurden
hier sehr gut iiberarbeitet, so dass sie nicht mehr zu erkennen sind.
Als konstruktives Element sind an dieser Stelle noch die Nieten zu
nung der Radiogra- erwdhnen. lhre jeweils breitgeschlagenen Enden sind am unteren
phie des Schwertes ~ Bereich der Heftbogen erkennbar. Der Rontgenbefund (4bb. 5) zeigt
von Alfstedt. MaBstab die fiir Achtkantschwerter charakteristische ,,Entliiftungsoffnung®
13 (vgl. Drienaus 1968, 356) in der Knaufknopfmitte. In ihr befindet
sich ein Bronzepflock von 0,4 cm Durchmesser. Ferner ist zu sehen,
dass die Klinge am oberen Ende in eine Heftplatte mit Zunge aus-
lduft. Sie reicht ab der Klingenwurzel noch 2,8 cm in den Griff hinein und endet dort in
einer geraden Bruchkante. Die oberen Enden der Zunge sto3en gegen das sich zum Knauf
hin verjiingende Griffinnere. Die Klingenschultern ziehen unterschiedlich stark ein. Die
starker gebogene Flanke ist an dem sehr nah am Rand angebrachten Nietloch ausgebrochen.
Die Locher fiir die zwei 4 mm starken Nieten sind etwas zu grof3 geraten. Zudem ist die Ver-
nietung leicht schief. Im oberen Bereich der Klinge, nahe der Miindung in das Heft zeichnet
sich zudem eine Konzentration von Lunkern ab, wie sie auch bei anderen rontgenologisch
untersuchten Schwertern festgestellt wurde (Hunpt 1979, 183). Die Mittelrippe, die schon
bei Eintritt in das Heft sehr flach ist, lduft ohne deutlichen Absatz aus.

Abb. 5. Umzeich-

Die Untersuchung der Kupferlegierung des Schwertes erfolgte mit Hilfe der Réntgen-
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